Aplikacni ndvod

ABAMAL

Vazeny zakazniku,
dostala se Vam do rukou jedine¢na tepelné izolacni natérova hmota ABAMAL, timto Vam dékujeme za

nékup vyrobkd ABAMAL a pro usnadnéni prace se zateplenim c¢i vyresenim studenych stén, Vam
prikladdme tento ndvod, jak s natérovou hmotou pracovat bez problémd a komplikaci.
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Co budete potFebovat pro spravnou aplikaci:

Aku vrtacku nebo michadlo (max. otacky 1500t./m)
Michadlo na AKU pro rozmichani

Vélecek nebo Stétku, Stétec

Zakryvaci folii na podlahu a nabytek

Malffskou mfizku

Kybl s vodou pro okam?zité omyvani naradf

Mokry hadrik nebo utérku

Prvni krok - pfiprava podkladu

Podklad nesmf obsahovat uvolnujici se prvky, musf byt suchy, pevny, bez olejovych a mastnych skvrn,

zbaveny prachu, plisni, solf, rzi a starych nesoudrznych nétérd nebo tapet. U novych omitek pred

aplikaci natérové hmoty musf byt podklad dokonalé vyzraly. Na Cerstvou omitku aplikujeme nejdfive po

dokonalém vyschnuti. U nowych sadrokartonl je tfeba napenetrovat a podmalovat surovy

sadrokarton, aby nedoslo k ,zflekaténi” finalniho natéru. Pred aplikaci pouzijte na zpevnéni podkladu

penetracni natér ABAMAL Basic nebo ABAMAL Hloubkovou penetraci. Natérovou hmotu Ize aplikovat

na plvodni vymalby, podklad musf byt pevny a neodlupovat se.

TIP

Pokud byl pGvodni natér natfeny vyraznym barevnym odstinem, je nutné premalovat
nejdrive tento odstin malifskym natérem ALPHA COLOR. Izola¢ni ndtér ABAMAL ma v

tomto pfipadé nizsi kryci schopnosti.
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Druhy krok - otevieni kybliku

Redéni natérové hmoty:
Baleni 18 litr0 - pridejte 0,7 litr ¢isté vody z kohoutku nebo maximalné 1 litr ténovaciho pigmentu.

Baleni 5 litrd - pridejte 150 mililitrd ¢isté vody z kohoutku nebo maximalné 0,2 litru ténovaciho
pigmentu.

Pokud budete natérovou hmotu barevné ténovat, nepfidavejte jiz vodu. Maximalni mnozstvi
ténovaciho pigmentu je 5 % na celé hmotnostni baleni.

Pokud vyslednd aplikace ma byt barevnd, je tfeba aby predchozi (spodni) vrstvy byly v bilém
zdkladnim provedeni a probarvena vrstva bude jen ta horni. Tim bude zajisténa reflexné izolacnf
funkce! Pripadné barevny odstin mlzZete provést malifskou barvou ALPHA COLOR a nedojde
k omezenf tepelné izola¢nich vlastnosti natérové hmoty ABAMAL.

ABAMAL se nanasi minimalné ve 2 vrstvach, respektive celkova tloustka natérové hmoty
musi byt alespoii 300 mikronti (300 mikront je jako dat cca t¥i/CtyFi kancelaiské papiry na
sebe, tato vrstva miZe byt aplikovana i v jedné vrstvé). Pro lepsi tepelny efekt je moZné
nanést vice jednotlivych vrstev. Plati, Ze €&im vice vrstev (tloustka), tim lepsi tepelné izolaéni
efekt.

Pri delsim skladovanf a otevrenf kybliku se VAdm mize natérova hmota jevit jako tvrdd, suchd, se kterou
nelze nic natfit. To je zplsobeno tim, Ze v pribéhu skladovani doslo k vystoupani mikrosfér nahoru,
protoze jsou leh¢i a disperze sesedla dold.
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Otevrete kyblik a zacnéte natérovou hmotu od shora doll pomalu rozmichavat aku vrtackou s
michadlem a maximalnimi otacky 1500t./min, dokud se nedostanete na dno nadoby. Je potfeba
natérovou hmotu lehce rozmichat, pfifedit vodou nebo vodou Feditelnym pigmentem dle doporucenf
vySe a dokonale cely obsah promichat. Pozor, pfi nadmérném naredéni natérové hmoty se snizuje
kryvost a dojde ke zhorseni parametrd (funkenosti) natérové hmoty. Pfipadnou naschlou nétérovou
hmotu (né tvrdou) na vicku obalu pridejte do kybliku a natérovou hmotu radné promichat. Celou
natérovou hmotu s vodou nebo pigmentem poté michejte do doby, nez se cely obsah opét rozmicha
do podoby ,feckého jogurtu” bez hrudek.

V pripadé delsi aplikace, je nutné kazdych 30 minut promichat natérovou hmotu AKU vrtackou a
michadlem, aby se zamezilo sesednuti mikrosfér!

Treti krok - aplikace penetrace a natérové hmoty

Na pfipravenou a ocisténou sténu od plisnf aplikujte v prvnim kroku penetracni natér ABAMAL Basic
nebo ABAMAL Hloubkova penetrace. Penetraci nafedte v pomeru 1:3, jeden dil penetrace, tfi dily vody.
IdeaInf je si vyzkouset savost podkladu na malé ploSe. Penetracnim natérem nesmite vytvorit na sténé
velice leskly film (zrcadlo). Po cca 3-6 hodindch* mUzete zacit aplikovat prvnf vrstvu natérové hmoty
ABAMAL.

Aplikace natérové hmoty je velice jednoduchd. Namocte valeCek v natérové hmoté, ovdlejte o
malifskou mriZku, abyste se zbavili prebyte¢ného mnoZstvi hmoty na valecku. A véleCkem zacnéte
aplikovat na sténé. V pfipadé velkych ploch se snazte provadét aplikaci nékolika souvislymi tahy od
stfedu stény po strop a podlahu. Rohy vymazte Stétcem. Na cely prostor stény nebo daného mista
aplikujte natérovou hmotu v jedné vrstvé. Poté nechte proschnout miniméiné 3 hodiny*. Poté je
moZné aplikovat dalsi vrstvy. Vyschnuti kazdé jednotlivé vrstvy je dUleZité pro dosazeni poZadovanych
tepelné izolacnich vlastnosti. Pfi nedodrzeni tohoto postupu dojde ke skvrndm a nerovnomeérnému

naneseni na natfrany povrch.

Pokud je sténa na dotek vyrazné ledova, doporucujeme nanést prvni vrstvu nefedéného ABAMALU na
sténu. V takovém pripadé pak pocitejte, Ze celkova vrstva natérové hmoty mize dosahnout vice jak

jednoho milimetru.
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V pripadé delsi aplikace, je nutné kazdych 30 minut promichat natérovou hmotu AKU vrtackou a
michadlem, aby se zamezilo sesednuti mikrosférina malé plose. Penetracnim natérem nesmite vytvorit
na sténé velice leskly film (zrcadlo). Po cca 3-6 hodindch* mizete zacit aplikovat prvni vrstvu natérové
hmoty ABAMAL Proti plisnim.

Ctvrty krok - poté&Seni z funkénosti natérové hmoty

U ABAMALuU dochazf k Uplnému vytvrdnuti a vytvoreni tepelné izolacni vrstvy po 24-48 hodin od
aplikace, dle mistnich podminek. Po této dobé je natér jiz pIné funkeni. Povrch je teply na dotek. Pri
mechanickém poskozenf natéru Ize danou plochu jednoduse pretfit natérovou hmotou ABAMAL, pfi

dodrzeni stejného postupu jako pfi aplikaci. Pokud je to nutné, natér Ize po vytvrdnutf jemné zbrousit.

— TIP

U vétSiny zakazniku doSlo v zimnim obdobi dle typu objektu k pozvednuti teploty cca o

+6 °C, a objekt se rychleji vytopil.

Upozornéni

Pokud jste aplikovali vyrobky ABAMAL a jevi se Vam sténa na dotek stale chladnd, nedoslo k aplikaci
potrebné vrstvy ndtérové hmoty. V pripadé extrémnich tepelnych mostd je tfeba aplikovat vice vrstev
natérové hmoty ABAMAL, aby byla sténa na omak tepléd. Pokud mate moznost, doporucujeme studené
stény prohlédnout termokamerou, takovy tepelny most odhalit pred aplikaci a pfipravit se na mista,
kam aplikovat silnéjsi vrstvu natérové hmoty, aby k takovému jevu nedoslo. Pokud si nebudete védét

rady nevahejte kontaktovat nase technické oddéleni, kde Vam poradi, jak postupovat.
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Skladovani

V suchu, chladnu, bez mrazu, v origindlné uzavieném balenf 48 mésicd pfi teplotédch od +5 °C do +35
°C. Po otevreni kybliku obsah, ktery byl nafedén vodu do 14 dnf spotfebujte. Nevystavovat pfimému
slunecnimu zareni. Otevienou a nespotfebovanou natérovou hmotu Ize (pokud nebyla nafedéna
vodou) uchovat v dobre uzavieném obalu pro pripadné opravy po dobu 6 mésicl s co nejmensi

vzduchovou mezerou.

Jsme radi, ze jste si zakoupili revolu¢ni natery ABAMAL a budeme potéseni, kdyZ se s nami podélite o
Vase pocity nebo napady, které ndm pomohou vylepSovat jak vyrobky, tak postupy aplikaci. Chceme
byt s nasimi zakazniky v co nejuzsim kontaktu, a tak za kazdou referenci, kterou nam poskytnete, od

nas dostane darek. Prosim, piste na emailovou adresu chci@abamal.cz
* Doba schnutf ndtérové hmoty zavisi na mistnich podminkach, jako je teplota aplikované stény, okolnf
teplota, vihkost, atd.. Udaje plati pro jednu vrstvu natérové hmoty (Teplota = 20 °C; relativni vihkost

vzduchu 50%) Doba schnuti mdZe v zavislosti na prostredi byt az 24 hodin.

Datum posledni revize: 8.1.2026



